680 g PVC / Polyester: - Fir alle Jollen: Flach- oder Uberbaum- + Transportpersenninge
Die Standardfarbe ist blau in LKW-Planen-Qualitat

Polyestergewebe beidseitig mit PVC beschichtet.

Mit einem UV-Stabilisator und Fungizid (gegen Pilzbefall).

Baumwolle / COTTON Polyester 420g: - Fir alle Jollen: Flach- oder Uberbaum- +
Transportpersenninge

Die Standardfarbe ist blau.

Zusammengewobenen aus Baumwoll-, Polyesterfaden und durch einen Silizium-Bad geleitet. Da es
sich nicht um eine undurchlassige Beschichtung wie PVC handelt, kann Wasser / Feuchtigkeit
passieren (atmungsaktiv), ideal geeignet flir Boote aus Holz oder mit Holzdeck. Bei Feuchtigkeit dehnt
es sich etwas aus, zieht sich dann aber, wieder zusammen.

ACRYLIC:

ACRYLIC ist ein Gewebe aus synthetischer Baumwolle, es ist stabil, es schrumpft nicht, sehr
bestandig gegen UV-Licht und lasst Feuchtigkeit durch (atmungsaktiv), geeignet fir Holzboote oder
Boote mit Holzdeck. Es ist nicht so abriebfest, wie die Persenninge aus Baumwolle / Polyester /
COTTON.

Beschichtetes Polyester: - Fur Unterpersenninge

Die Standardfarbe ist rot.

Gewebe, einseitig mit Polyurethan beschichtet. Es ist sehr leicht, bestéandig und abriebfest.



